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0 Hinweise für das Aufstellen der Leistungsbeschreibung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.1.11 Besondere umweltrechtliche Vorschriften. 
 
0.2.11 Besondere Anforderungen an Art, Güte und Umweltverträglichkeit der Stoffe und Bauteile, 
auch z. B. an die schnelle biologische Abbaubarkeit von Hilfsstoffen. 
 
0.3.2 Abweichende Regelungen von der ATV DIN 18299 können insbesondere in Betracht kommen 
bei 
- Abschnitt 2.1.1, wenn die Lieferung von Stoffen und Bauteilen nicht zur Leistung gehören soll, 
- Abschnitt 2.2, wenn nur ungebrauchte Stoffe und Bauteile vorgehalten werden dürfen, 
- Abschnitt 2.3.1, wenn auch gebrauchte Stoffe und Bauteile geliefert werden dürfen. 
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0.5 Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen: 
- Stoffe für das Verfüllen und Abdichten von Bohrungen nach Längenmaß (m), 
Raummaß (m3) oder Masse (kg, t), 
- Verfüllen von Bohrungen nach Längenmaß (m), Raummaß (m3) oder Masse (kg, t). 
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0.2.9 Eigenschaften der Dichtstoffe: 
- bei Schüttgütern z. B. Sink-, Quell- und physikalische Eigenschaften, Form und Größe, 
- bei Suspensionen z. B. Anforderungen an Quell- und physikalische Eigenschaften, Mindestdichte, 
w/z-Wert, Zementart und Zementgüte sowie Abbindewärme. 
 
0.5 Im Leistungsverzeichnis sind die Abrechnungseinheiten wie folgt vorzusehen: 
- Dichtstoffe, z. B. Ton, Suspensionen, nach Höhe der Dichtungsschichten (m), Raummaß (m3) oder 
Masse (kg, t), 
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4 Nebenleistungen/Besondere Leistungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.12 Besondere Maßnahmen aus Gründen des Umweltschutzes sowie der Landes- und 
Denkmalpflege. 

D
IN

 1
82

99
 


