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Martin Krus, Stefan Bichlmair, Ralf Kilian

Innendammung im Bestand

Vergleichende Untersuchung
unterschiedlicher Innendammsysteme

Hintergrund

Beim  Forschungsprojekt  »Innendam-
mungen« standen bewahrte nachwach-
sende und innovative Materialien zur
Dammung im Baubestand und fur die
Denkmalpflege im Fokus. Eine besondere
Anforderung war dabei die aus denkmal-
pflegerischer und -vertraglicher Sicht er-
wulnschte reversible Anbringung. Eine
Aufgabe bestand vor allem darin, die Sys-
teme mit einem geeigneten Ansatz unter-
einander zu vergleichen.

Auswahl und Durchfiihrung

Die unterschiedlichen Innendédmmungen
wurden in der »Alten Schéafflerei« (Abb.
1) des Klosters Benediktbeuern einge-
baut. Im Gegensatz zu anderen Untersu-
chungen erfolgte die Applikation auf gro-
Beren Flachen mit Einbindung der Fenster
(Abb. 2). Ausgewahlt wurde eine mog-
lichst breite Palette an Systemen, wie z.B.
mineralische kapillaraktive Dammstoffe,

Abb. 1: Die »Alte Schafflerei« im Kloster Benedikt-
beuern
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innovative hochdammende Systeme (un-
ter Verwendung von Aerogel) sowie Ma-
terialien aus nachwachsenden Roh-
stoffen. Neben Plattenddammung kamen
auch Dammputze sowie Trockenbausys-
teme zum Einsatz.

Fur alle Systeme fand ein entspre-
chendes Monitoring statt, um einerseits
deren Funktionsfahigkeit unter bauprak-
tischen Einsatzbedingungen zu belegen
und andererseits die Messergebnisse auch
fur eine vergleichende Bewertung zu nut-
zen.

Systemvergleich

Eine wesentliche feuchtetechnische Fra-
gestellung war der Umgang mit der Ein-
baufeuchte sowie die langfristige Feuch-
teentwicklung hinter der Dammung. Um

Abb. 2: Einbauphase mit teilweise noch unverputz-
ter Schilf- und Typhaddmmung

trotz der unterschiedlichen Einbauzeiten
und der verschiedenen Orientierungen ei-
nen korrekten Vergleich zu ermdglichen,
erfolgte dieser mittels an Messungen vali-
dierten hygrothermischen Berechnungen.

Die Bewertung bericksichtigte denk-
malpflegerische, energetische, feuchte-
technische, bautechnische, 6konomische
und 6kologische Aspekte. Dabei war zu
beachten, dass sich diese zum Teil auf den
speziellen Einsatz in der Alten Schafflerei
bezogen — unter Berlcksichtigung der
MaBnahmen zur Sicherung der Reversibi-
litat. FUr einige Kriterien lieBen sich klare
Grenzen fur die »Klassifizierung« festle-
gen, andere stellen nur eine grobe Einstu-
fung dar. Grundsatzlich wurde in drei Stu-
fen gewertet. Stufe »++« bedeutet be-
sonders positive Eigenschaften in Bezug
auf das jeweilige Kriterium und wurde fir
die weitere Auswertung mit der Schulno-
te 1 bewertet, die mittlere Stufe »+«
nennt gute Eigenschaften (Note 2) und
Bewertung »o«, hat durchschnittliche Ei-
genschaften (Note 3). Schlechter war kein
Kriterium, da aufgrund einer Vorauswahl
keine ungeeigneten Systeme zum Einsatz
kamen. Eine ausfuhrliche Erlduterung der
Untersuchungen findet sich in [1] und der
Einstufungen in [2].

Ergebnisse

Tabelle 1 zeigt fur die unterschiedlichen Kri-
terien die resultierenden Bewertungen der
Innenddmmsysteme fir die vorliegende
Einbausituation, zusammen mit der jewei-
ligen Wichtung innerhalb des Bewertungs-
bereichs. Unter Anwendung der Notenska-
la ergab sich fur die einzelnen Aspekte die
in Tabelle 2 dargestellte Bewertung. Die
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einzelnen Aspekte waren dabei von unter-
schiedlicher Bedeutung. Die jeweilige Ge-
wichtung zur Ermittlung der Gesamtnote
ist in Tabelle 1 mit angegeben.

Mit 30 Prozent wurde der Punkt
Feuchteschutz am starksten bewertet —
als fur die dauerhafte Funktionsfahigkeit
entscheidend. An zweiter Stelle lag mit
20 Prozent der energetische Aspekt, da
die Energieeinsparung den Hauptzweck
der MaBnahme darstellte. Mit jeweils 15
Prozent folgten Denkmalschutzaspekt
und 6kologische Kriterien und mit 10 Pro-
zent Okonomie und Bautechnik. Die
Systemauswahl kann naturlich auch mit
anderen Praferenzen fur die einzelnen
Kriterien erfolgen und fur die jeweilige Si-
tuation des Bauwerks oder dessen Nut-
zung angepasst werden.

Aus der Tabelle 2 wird ersichtlich, dass
jedes Innenddmmmesystem seine ganz
spezifischen Vor- und Nachteile aufweist.
In Bezug auf die Denkmalpflege sind hier
die auf Aerogel basierenden Systeme so-
wie die Mineraldammplatte und auch das
Typhaboard besonders vorteilhaft, vor
allem wegen der Moglichkeit des system-
gleichen Einbaus in der Laibung. Aus en-
ergetischer Sicht sind es ebenfalls die Ae-

Tabelle 2: Einzel-Aspekte und Gesamtbewertung.
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Abb. 3: Grundriss des
Obergeschosses mit
den Flachen fiir die
Innendamm-Varianten

Tabelle 1: Bewertung aller Einzelkriterien.

heit in Kombination mit mechanischer
Belastbarkeit ergeben sich fur den ge-
fullten Ziegel und das Typhaboard Best-
werte. Okonomisch sind diese beiden
aber im Falle des Typhaboards aufgrund
der derzeitigen Materialkosten bzw. beim
geflllten Ziegel wegen des Einbauauf-
wands ungunstiger. Aus 6kologischer
Sicht haben die auf nachwachsenden
Rohstoffen basierenden Systeme Vorteile.
Die Tabellen erleichtern die Auswahl
des am besten fur das jeweilige Gebdude
geeigneten Systems und sollen helfen,
objektive Entscheidungen zu treffen.
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rogelsysteme; dagegen schneiden Perlite-  Weiterfihrende Informationen finden

und Schilfrohrdédmmung sowie Typha-
board und gefillter Ziegel schlechter ab.
Feuchtetechnisch punkten in besonderem
MaBe das Typhaboard, aber trotz erfor-
derlicher Dampfbremsschicht aufgrund
geringer Einbaufeuchte auch die Trocken-
bausysteme. Wegen hoher Brandsicher-
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Denkmalpflegerische Aspekte 1571220 L] 157 15
Energetische Aspekte 26]118] 18 2,0 [IBioilR2i6n2i6 20
Feuchteschutzaspekte 2,0 1,7 | 2,0 1,8 |25 30
Bautechnische Aspekte 1,8 1,6 18118] 18] 26 10
Okonomische Aspekte 1,8 1,6 1,6 [ 1.6 (12,4 | 1,8 [ 2,0]22] 24 26 10
_ OkologscheAspekie |24 20 6242416 20| 15
Mittelwert aller Aspekte 18118] 1,6 11718 17]24]1,6 ] 100

schraffierte Flachen: nicht alle Kriterien bewertet und einbezogen (siehe Tabelle 1).
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sich auf den Internetseiten des Fraunhofer-
Zentrums Benediktbeuern:
www.denkmalpflege.fraunhofer.de.
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