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inversen Saulenversuches gemai DIN 19631.
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Das Forschungsvorhaben verfolgte das Ziel, im Rahmen eines Laborvergleichs (siehe Abschlussbericht
zum Forschungsvorhaben "Laborvergleichstest zur Verfahrensvalidierung von DIN 19631", P 52-5-
20.108-2085/22) zwischen sieben Laboren die Eluate aus inversen Sdulenversuchen gemal DIN 19631
auf drei kanzerogene, aromatische Amine zu untersuchen, um Daten zur Reproduzierbarkeit der
Ergebnisse in Bezug auf die Freisetzung dieser Amine bereitzustellen. Im Laborvergleich wurde in den
verschiedenen Laboren das gleiche Polyurethanharz untersucht. In den Eluatfraktionen des inversen
Saulenversuchs gemafll DIN 19631 der 19 Saulenversuche mit dem gleichen Injektionsharz wurde
4,4'-Methylendianilin (4,4-MDA; CAS-Nr. 101-77-9; DIBt-Amin Nr. 16) im Konzentrationsbereich von
0,1 bis 52 ug/L nachgewiesen. 4-Chloranilin (CAS-Nr. 106-47-8; DIBt-Amin Nr. 1) wurde vereinzelt im
Spurenbereich unter 0,1 ug/L gefunden, 4,4‘-Methylen-bis-(2-chloranilin) (CAS-Nr. 101-14-4; DIBt-Amin
Nr. 3) war nicht nachweisbar. In Bezug auf die ermittelten 4,4‘-MDA-Konzentrationen handelte es sich
bei dem eingesetzten PU-Harz um ein System, das wahrend des Ausharteprozesses in der Saule hohe
Konzentrationen an 4,4'-MDA freisetzt. Es gab keine Korrelation zwischen den 4,4-MDA-Verlaufen und
den TOC-Verlaufen (TOC = total organic carbon). Das Maximum des 4,4'-MDA-Verlaufs lag bei 12 der
19 Saulenversuche potenziell in der Nacht zwischen dem ersten und dem zweiten Versuchstag,
weshalb ein automatisiertes Sammeln der Fraktionen in der Nacht notwendig wéare. Mit den Ergebnissen
aus diesem Forschungsvorhaben kann nun beraten werden, welche Eluatfraktionen aus dem
Saulenversuch gemal DIN 19631 auf Amine mit CMR-Einstufung der Kategorie 1A/1B zukinftig zu
untersuchen sind

Den zum Kurzbericht dazugehdrigen vollstandigen Forschungsbericht finden Sie auf unserer Website:
https://www.dibt.de/de/service/listen-und-verzeichnisse/bauforschungsberichte

Das Forschungsvorhaben wurde von den Landern finanziell geférdert und gemal Abkommen vom DIBt betreut.
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